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O objetivo desse trabalho é comparar as características de dois meios filtrantes contendo nanofibras e avaliar como suas características influenciam no processo de filtração. Para tal finalidade foi realizada a caracterização dos meios filtrantes através de imagens geradas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia confocal por meios dos quais se obtiveram o diâmetro médio das fibras, a porosidade e a rugosidade dos meios filtrantes. A eficiência de coleta e a permeabilidade dos meios filtrantes foram obtidas através de um aparato experimental. Os ensaios foram realizados em triplicata e a área de filtração foi de 5,3 cm2. Para a determinação da eficiência de coleta foram utilizadas nanopartículas de NaCl e velocidade de filtração de 5 cm/s. A permeabilidade foi calculada através da equação de Darcy. O filtro 2 possui maior quantidade de fibras que o filtro1. Para o filtro 1 o diâmetro médio de fibras foi de 0,24±0,10 μm, a porosidade de 51,26±3,62 %, a permeabilidade média de 3,99.10-08 cm2, a rugosidade de 3,18 µm e a eficiência de coleta de 73,50±0,06 %. Para o filtro 2 os dados foram de 0,09±0,03 μm de diâmetro médio, 65,85±5,63 % de porosidade, 8,23.10-8 cm2 permeabilidade média, 0,95 μm  rugosidade e  86,20±0,08 % eficiência de coleta. Comparando os meios filtrantes o filtro 2 mostrou-se melhor.



Desempenho de filtros contendo nanofibras e suas características / Pianowski Salussoglia, A. I.; Guerra Béttega, V.; Tronville, PAOLO MARIA; Lopes Aguiar, M.. - ELETTRONICO. - 1:(2016), pp. 1-9. (Intervento presentato al  convegno XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Química tenutosi a Fortaleza (Brazil) nel 25-29 September 2016).
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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